
ZAŁĄCZNIK NR 6  - ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Adres:
Zestawiła: inż. Marcin Małecki

Pobrana próbka Badania makroskopowe
ANALIZA UZIARNIENIA

CECHY FIZYCZNE
KONSYSTENCJA
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R
o
d
z
a
j 
p
ró

b
k
i 
  

Rodzaj gruntu i barwa

W
ilg

o
tn

o
ść

S
ta

n
 g

ru
n
tu

Ż
w

ir
o
w

a
 >

2
,0

 m
m

R
o
d
z
a
j 
g
ru

n
tu

płynności plastyczności 

[%]  [%] [%] [%] [%]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

O1 0,5 – 2,0 NW
szaro-zielona

1 11,5 23,2 9,2 14,0 0,16

O1 2,0 – 2,5 NW
szaro-zielona

w 2 13,2 23,6 9,5 14,1 0,26

O3 0,9 – 2,3 NW
szaro-zielona

1 11,4 23,8 9,5 14,3 0,13

O3 2,3 – 2,5 NW
szaro-zielona

w 3 pl 14,8 22,8 9,2 13,6 0,41

O4 1,3 – 1,7 NW
brązowa

w 15,0 18,7 8,9 9,8 0,62

O6 1,0 – 2,1 NW
brązowa

w 1/2 pl 11,8 18,2 8,8 9,4 0,32

O9 1,6 – 3,0 NW
szara

w 2 14,4 19,0 9,2 9,8 0,53

O21 1,7 – 3,0 NW
szara

w 1/2 pl 13,8 18,5 9,9 8,6 0,45

M1 9,2 – 10,6 NW
I szara

0 29,3 63,2 28,4 34,8 0,03

M2 1,4 – 2,9 NW
brązowo-szara

2 13,0 23,4 9,5 13,9 0,25

M2 11,3 – 13,8 NW
I szara

0 31,0 76,2 31,4 44,8 -0,01

M3 8,7 – 9,5 NW

szara

0 26,2 56,2 25,8 30,4 0,01

M3 9,5 – 10,0 NW

I szara

0 33,1 78,2 33,4 44,8 -0,01

M4 10,1 – 11,8 NW

I szara

0 34,2 78,5 34,4 44,1 0,00

DW 461 - Dąbrowa Łubniańska i Łubniany
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